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1 - PREMESSA

Su incarico della Dott. Ing. LORENZO GIULIETTI Via Dei Macelli, 58 - OSIMO (AN), il

Laboratorio SidLab di Dott. Ing. Maurizio Scansani, ha eseguito una prova con martinetto piatto

doppio su un corpo murario della SCUOLA ELEMENTARE sita in LOC. PASSATEMPO - OSI-

MO (AN). :

Le procedure relative al lavoro descritto nel presente Rapporto di Prova sono state redatte dal

titolare del Laboratorio, in possesso del Certificato di Livello 3, relativamente alle prove sul calce-

struzzo armato, precompresso ¢ muratura, emesso dal CICPND (Centro Italiano di Certificazione per

le Prove Non Distruttive e per i Processi Industriali).

La pianta, utilizzata nel presente rapporto di prova, & stata fornita dal Committente.

Nella tav. 1 & indicata 1*ubicazione della prova con martinetto piatto doppio.
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" 2 - VALUTAZIONE DEL MODULO ELASTICO DI UN CORPO MURARIO
‘ .
§ ‘ 2.1 - MODALITA DI ESECUZIONE DELLA PROVA
é La prova si fonda sulla lettura delle deformazioni di una serie di misure eseguite tra “capisal-

di”, realizzati sulla muratura in esame mediante incollaggio di elementi metallici sui mattoni, costi-
i

I . i . . . . 2. . . . .

Li ruenti Ia muratura stessa. 1 “capisaldi” sono posizionatl nella porzione di muratura delimitata dai ta-

gli eseguiti nei corsi di malta (cfr. tav. 2.1 ¢ foto 1). I valori delle deformazioni tra i “capisaldi” sono

R iy 1

misurati mediante un comparatore millesimale; la distanza nominale tra due “capisaldi” di una stessa
misura & di 200 mm. Nella tav. 2.1 ¢ mostrato lo schema delle misure adottato nella prova, il quale
% discende dal fatto che nella porzione di muratura in cui vengono eseguite le misure di deformazione,

i carichi possono ritenersi verticali ed uniformemente distribuiti. Le principali fasi della prova sono

di seguito descritte:

incollaggio dei “capisaldi” sulla muratura secondo lo schema riportato nella tav. 2.1;
lettura, con il comparatore millesimale, dei valori delle misure indicate nella tav. 2.1;

esecuzione dei due tagli nei corsi di malta prescelti;
lettura dei valori delle misure che avranno subito una variazione per effetto dei tagli nei corsi di
malta;

5. inserimento dei martinetti piatti nei due tagli;
6. esecuzione di un prestabilito ciclo di carico.

S

!
i

11 ciclo di carico & ottenuto mandando in pressione contemporaneamente i due martinetti piatti

ed eseguendo le misure di deformazione in corrispondenza di determinati valori della pressione nei

martinetti stessi, che viene aumentata progressivamente. La prova Sopra descritta e la successiva in-

terpretazione dei risultati, sono stati eseguiti ipotizzando quanto segue.

e la muratura & considerata elastica ed ortotropa;

e la sollecitazione (tensione) si riferisce al carico principale, nella direzione ortogonale al taglio
piano realizzato nella muratura stessa;

o il tempo, durante I’esecuzione della prova, non influenza in modo significativo le misure.
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TAGLIO NEL CORSO DI MALTA
® CAPOSALDO

4.| mmmmmmmmmmmmmm i._.

PROVA CON MARTINETTO PIATTO DOPPIO

Schema generico delle misure di deformazione 1-2-3-4-5-6,
eseguite tra i capisaldi con un comparatore mececanico millesimale

TAV. 2.1

E;
|
!

o

;

% FOTO 1 - Corpo murario interessato dalla prova con martinetto piatto doppio (cfr. tav. 1).

poes |
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2.2 - RISULTATI DELLA PROVA

Nel corpo murario indicato nella tav. 1 con il Tif. “MPD” & stata eseguita la prova con marti-
netto piatto doppio, avente dimensioni nominali 25 x 40 cm, per valutare il modulo elastico del cor-

po murario stesso. Nella foto 1 € visibile una fase della prova eseguita.

Nella tabella 2.1 sono elencati i valori delle deformazioni relative “us”, utilizzati per la costru-
zione dei diagrammi nn, 2.1+2.3, nonché i valori della pressione (sollecitazione) presenti nella mura-
tura (cfr. punto 1 seguente). Le deformazioni sono state calcolate sulla somma delle basi di misura
142, 3+4, 5+6 allo scopo di ottenere una base di misura nominale maggiore. Nei diagrammi nn.
2.1+2.3 & mostrato il legame sforzi-deformazione, rilevato nella porzione di muratura interessata dai-

la prova, in corrispondenza delle misure sopra indicate. Nei diagrammi sono presenti:

1. sull’asse delle ordinate il valore della pressione presente all’interno dei martinetti piatti;

2. sull’asse delle ascisse i valori della deformazione relativa “pe”;

3. i valori reali di “ne” (cfr, tabella 2.1) misurati tra i capisaldi in corrispondenza delle varie pres-
sioni;

4. la refta di regressione lineare dei valori realt di “pe”, a tratto continuo, con l'equazione della
stessa ed il coefficiente di correlazione (R);

5 il valore del modulo elastico E, calcolato sulla retta di regressione lineare.

Nella tabella 2.2 & riportato il valore del modulo elastico E, valutato mediante Ia prova descrit-

ta.
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TABELLA 2.1
Prova con martinetto piatto doppio MPD (cfr. tav. 1) |
(I valori di “pe” sono quelli utilizzati per costruire i diagrammi nn, 2.1+2.3)

PROVA MPD
PRESSIONE Valori di “pe” rile.‘::ati tra i "capi-
saldi }
(daNjem?) | 1#2 | 3+4 |’ 546
0 0 0 0 I
1 75 68 98
2 215 178 188
3 313 315 280
4 400 453 398
5 500 603 531
6 610 703 668
7 733 830 803
8 878 950 934
9 943 1118 1066
10 1116 1223 1196
11 1266 1356 1367
12 1396 1546 1549

TABELLA 2.2
Prova con martinetto piatto doppic MPD
Valori dei moduli elastici calcolati sulla retta di regressione lincare (cfr. diagrammi nn. 2.1:2.3)
Emea = Valore di E ottenuto dalla media dei tre valori E142, E344, Ess6

MPD
Mis. 142 | Mis. 3+4 | Mis. 5+6 !
MISURA 5

(E1+2) (E3+4) (Es+s) '
E (daN/cm®) | 9.000 8.200 8.300

Emed (daN/sz) 8.500




n
Sld Laab di Dott. Ing. Maurizio Scansani

Studio Indagini Diagnostiche
| aberatorio Prove Materiali da Costrazione
Aut. del Min. Infrastrutture e Trasporti n. 10796 del 16/12/2010

e e

Lavore:
! SCUOLA ELEMENTARE sita in LOC. PASSATEMPO
|OSIMO (AN)

Committente:

Dott. Ing. LORENZO GIULIETTI
Via Dei Macelli, 58 - 60027 OSIMO (AN)

‘ Rapporto di Prova n. MS-64/14 del 8 agosto 2014

Pag. 6di 7

DIAGRAMMA 2.1: PROVA "MPD" - MISURE 142 (cfr. fig. 2.1)
Legame Pressione Martinetto-Deformazione Muratira

13
12 1
< }é } E,,,=9.000 (daN/cm?)
2 94 Ri=Coeff. Di Correlazione
4 8
m 7
5 2 ] y = 0,009x
a4 - R? = 0,9907
2 4
(1) E H
0 200 400 600 300 1009 1200 1400 1600
EPSILON (x 1/1000000)
r—w Valor Reali ——-Regr. LinearT,J
DIAGRAMMA 2.2: PROVA "MPD" - MISURE 3+4 (cfr. fig. 2.1)
Legame Pressione Martinetto-Deformazione Muratura
13
12 4
T o ] E,,.=8.200 (daN/em?)
% 9 | R=Cceff. Di Correlazione
3 8
g g ]
= g y = (,0082x
2 a4 | R? = 0,9925
2
1
0 L . . . .
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
EPSILON (x 1/1000000)
Fﬂr—— Valori Reali —— Regr. Lineara
DIAGRAMMA 2.3: PROVA “"MPD'" - MISURE5+6 (cfr. fig. 2.1}
Legame Pressione Martinetto-Deformazione Muratura
13
12 A
:é\ 16 E,=8.300 (daN/em’)
8 g | R?*=Coeff. Di Correlazione
Z o
z
@ 1]
5 S y = 0,0083x
g 0 - R? = 0,9847
2 A
1 4
0 i L Il " 1 L 1
0 200 400 600 860 1000 1200 1400 1600

EPSILON (x 1/1000000)

~+— Valori Reali wm—— Régr. Lineare
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TAV. 1 PIANTA PIANO TERRA.
Ubicazione della prova con Martinetto Piatto Doppio (cfr. rif. MPD)




